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   جوشكاريدراستانداردهاي آزمايش هاي غير مخرب 

ف 
ردي

 

 روش آزمايش غيرمخرب
 استانداردهاي معيار پذيرش آزمايش استانداردهاي اجراء آزمايش 

ISO / EN / ISIRI ISO / EN / ISIRI 

1 
  آزمايش چشمي 

 )VT ( 
  ) ISO17637 يلمعادل استاندارد بين المل(  11460استاندارد ملي شماره 

  يجوش ذوب ياتصال ها يچشم شيآزما -جوش ها  رمخربيغ شيزماآ

  )ISO  5817يلمعادل استاندارد بين المل ( 11851استاندارد ملي شماره
-) شده است  يمستثن يپرتوئ يجوشكار( آنها  ياژهايو آل وميتاني، ت كليفولاد،ن يذوب ياتصالات جوش - يجوشكار

 نواقص يبرا تيفيسطوح ك

  )ISO 10042  يلمعادل استاندارد بين المل ( 11856استاندارد ملي شماره 
 نواقص يبرا تيفيسطوح ك–آن  ياژهايو آل ومينيآلوم ياتصالات جوش قوس - يجوشكار

 ISO 9013 )استاندارد ملي ندارد(
 مشخصات هندسي محصول و  رواداري هاي كيفيت  –حرارتي طبقه بندي برشهاي  –برشكاري حرارتي 

 )PT(آزمايش مايع نافذ  2
  ISO 3452-1)استاندارد ملي ندارد(

 مقررات عمومي:مايعات نافذ قسمت اولآزمايش -آزمايش غير مخرب
  ) ISO 23277 يلمعادل استاندارد بين المل ( 11458استاندارد ملي شماره

  رشيسطوح پذ -نافذ جوش ها  عيما شيآزما -جوش ها  رمخربيغ شيآزما

3 
  آزمايش ذرات مغناطيسي

  )MT ( 

  ) ISO 17638  المللي معادل استاندارد بين( 10285استاندارد ملي شماره 
  ) ISO 23278يلمعادل استاندارد بين المل ( 11456استاندارد ملي شماره   يسيآزمون ذرات مغناط -جوش ها  رمخربيآزمون غ

  ISO 1-9934 )استاندارد ملي ندارد( رشيسطوح پذ -جوش ها  يسيذره مغناط شيآزما -جوش ها  مخربريغ شيآزما
 مقررات عمومي:آزمايش ذرات مغناطيسي قسمت اول -آزمايش غير مخرب 

4 
  آزمايش فراصوتي

  )UT ( 

  ) ISO 17640  المللي معادل استاندارد بين( 10286استاندارد ملي شماره 
 ياتصالات جوشكار يآزمون فراصوت -جوش ها  خربرميآزمون غ

  EN 1712 )استاندارد ملي ندارد(
 سطوح پذيرش-اري شدهكآزمايش فراصوتي اتصالات جوش-آزمايش غير مخرب جوش ها

  ISO 22825)استاندارد ملي ندارد(
اژهاي پايه آزمايش جوش ها در فولادهاي آستنيتي و آلي-آزمايش فراصوتي-آزمايش غير مخرب جوش ها 

 نيكل

  ) ISO 23279  يلمعادل استاندارد بين المل (10287استاندارد ملي شماره 
 جوش ها ينشانه ها فيتوص - يآزمون فراصوت -مخرب جوش ها  ريزمون غآ

5 
  آزمايش پرتو نگاري

  )RT ( 
  ) ISO 17636  المللي معادل استاندارد بين( 10284استاندارد ملي شماره 

 يذوب ياتصالات جوش يآزمون پرتو نگار -جوش ها  مخرب ريآزمون غ

  ) ISO 10675-1يلمعادل استاندارد بين المل (11022-1استاندارد ملي شماره
  – يآزمون پرتو نگار يبرا رشيسطوح پذ -مخرب جوش ها  ريآزمون غ

 آن ها ياژهايو آل وميتاني، ت كليفولاد ، ن: قسمت اول  

6 
كليات آزمايش هاي

 جوشكاري غيرمخرب در
     ISO 17635( EN 12062(   )استاندارد ملي ندارد(

 مقررات عمومي براي مواد فلزي-آزمايش غير مخرب جوش ها

  دبير كميته استاندارد و سيستم هاي كيفيت انجمن جوشكاري و آزمايش هاي غير مخرب ايران - مهندس رضاايمانيان نجف آبادي: دهتهيه كنن


